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Протокол испытаний № 40

от 03 апреля 2019г.

Основание для проведения испытаний Договор № К.239-19 от25.01.2019г.

Наименование продукции Элемент фасадный "КлинкерФлекс"(ТУ23.99.19-001-69632908-2018)

нанесенныйна бетонное основание при помощи клея-затирки "КлинкерФлекс"(ТУ 57 4520-002-

03440225-2017).

Поставщик продукции ООО«ФасадКерамика»

127220,г. Москва, Нижняя Масловка,д.б, к.1

Дата получения образцов 10.01.2019г. по акту отбора образцов от 20.12.2019г.

Сведения об испытанных образцах Образцы изготовленные из элемента фасадного "Клин-

керФлекс" нанесенногона бетонное основание при помощиклея затирки "КлинкерФлекс" разме-

ром 50х50 ммв количестве 8 штук. Маркировка образцов: ФК/20.12

Методика испытаний ГОСТ31356-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Ме-

ГОДЫ испытаний».

Результаты испытаний представленыв таблице

 

 

       

 

 

__ _ _ — Таблица
Количество циклов Уменьшение проч- |

Марк попеременного замора- Прочность сцепленияс ос- ности сцепления с |

арки- Дата прове- ЖИвания-оттаивания нованием, МПа основанием после |
РоВК |дения испы- ‘марка по морозо- — НИ: испытаний, % |
серии ний стойкости контакт- фактиче-|

образцов ной зоны) контрольных | основных гребова-
у ское зна- |

образцов образцов ние НД
| | чение

| 0.112 | -
0.118 | 0,110 |

25.01.2019г.- 100 ` . не более
ФК/20.12 | 0.120 0,109 5,98

01.04.2019г. гкз100 ` ` 201.04.2019: (кз100) 0.18 0.114
__ ср.зн. 0,117 | ср.зн.0,110

Заключе По результатам испытаний установлено. что морозостойкость контактной зон

образцов изготовленных из элемента фасадного "КлинкерФлекс" нанесенНоВ@онное осно-

вание при помощи клея затирки "КлинкерФлекс" серииФКН оби"
/ Московский гос ретн ый

строительный
И - „М Ачпо-исследовательский
и,Зам. директора НИиИЦ «МГСУ СТ РОЙ-ТЕСТ» (4 С /и-испьматеанкайва .С.

и МГСУСТРОЙ-ТЕСТ”
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Испытатель    


